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CARACTERISTICAS REQUERIDO TOLERANCIAS (+/-) METODO DE PRUEBA
. 65 % Algodon 60% a 70 %
Fibra 35 9% Polister 30% a 40 % AATCC 20-A
Ancho de Tela 156 centimetros +/ - 4 centimetros Medicion
Peso x metro cuadrado 175 gramos -13+229¢. ASTM D - 3776
Total hilos (en 6.45¢cm2 112 hilos - 8+ 15 hilos ASTM D-3775 9.3.1
Hilos en urdimbre (en 2.54 cm lineales) 64 hilos - 4+ 8hilos ASTM D-3775 9.3.1
Hilosen Trama (en 2.54 cm lineales) 48 hilos - 4+ T7hilos ASTM D-3775 9.3.1
Encogimiento en urdimbre 5% Méaximo AATCC 135 & 150
Encogimiento en trama 3% Méaximo AATCC 135 & 150
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Resistencia a la tension 55 Kof. En urdimbre Minimo ASTM D-5039
40 Kgf. En trama
Color Tpsmone Textil =151530 | 15 1539 TP 16-1529 TP | Pantone
2. Muestras:

2.1. Finalidad para lo cual se solicitan las muestras:

Para valoracién de las caracteristicas técnicas de la materia prima por parte de los miembros de la Comisién Técnica Textil de la CCSS, el Laboratorio Textil reconocido y
acreditado por el ECA (Ente Costarricense de Acreditacion). Cada proveedor debe presentar cinco metros de tela, empacados en una unica bolsa sellada u otro empaque que
asegure la muestra, esta debe de venir de la siguiente manera 2.5 mts para el laboratorio acreditado, 2.5 mts como custodia. Con respecto a la identificaciéon del empaque
(bolsa sellada u otro empaque), éste debe contar con una etiqueta adherida que contenga los mismos datos solicitados en cada muestra de tela; todo lo anterior en idioma
espafiol, en caso de que las muestras se presenten en otro idioma debera acompafiarse de traduccion oficial original siempre y cuando el oferente se comprometa por escrito
a que, en caso de ser adjudicado, el producto tendra todos sus impresos en idioma espafol. Estas muestras se utilizaran para el analisis de las mismas y la evaluacion del

cumplimiento de los requisitos solicitados. Las muestras deben guardar estricto apego con lo solicitado en el cartel y al producto que ingresara para su distribucion.

2.2. Tipo de pruebas que se van a realizar a

las muestras:
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2.2.1. Organolépticas:
En el acto de apertura de las muestras, se valorara en presencia de los proveedores y de la Comisién Técnica Textil, las dimensiones solicitadas en esta ficha para la
muestra.

2.2.2. Pruebas de Laboratorio.

Una de las muestras entregadas por los oferentes, sera enviada por la Comision Técnica Textil a un Laboratorio Textil reconocido y aprobado por el ECA (Ente Costarricense
de Acreditacion) indicado por el oferente en la oferta, con el objetivo de obtener el resultado del andlisis fisico quimico en el que se demuestre el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de la tela (Punto No.1 Descripcion), esto en apego al articulo 34 de la Ley 8279 del Sistema de Calidad. El proveedor que no indique el nombre del
Laboratorio Textil reconocido y aprobado por el ECA (Ente Costarricense de Acreditacidn) al cual desea se envie su muestra para ser valorada, quedara a decisién de la
Comisidn Técnica. El costo del analisis debe ser cubierto en su totalidad por el oferente.

3. Responsable Técnico de realizar las pruebas y responsables de Valorarlas en la etapa de recomendacién técnica:

Las pruebas seran realizadas por un Laboratorio Textil reconocido y aprobado por el ECA (Ente Costarricense de Acreditacion) y el resultado sera valorado por la Comision
Técnica Textil.
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A partir del segundo dia habil, posterior a la apertura de las muestras por parte de la Comision Técnica Textil, el proveedor contara con diez dias habiles para presentar el
resultado original del analisis de un Laboratorio Acreditado por el ECA (Ente Costarricense de Acreditacion), mismo que debera entregar en la Sub-area de Investigacion y
Evaluacién de Insumos mediante un oficio formal indicando a qué nimero de concurso corresponde. El resultado del informe de anélisis debe contemplar todo lo solicitado en
el punto N° (Punto No.1 Descripcion), de la ficha técnica. La no presentacion del resultado del andlisis en el tiempo establecido sera motivo de exclusién. Es indispensable
contar con este resultado en el tiempo establecido para emitir el criterio técnico.

4. Otras consideraciones:

La presentacién de las muestras es indispensable dado que se trata de materia prima destinada a la preservacion de la salud de la poblacion, donde la verificacion de las
especificaciones contra la muestra que se presenta es necesaria para la adquisicion de un producto de maxima calidad sin ningun riesgo para la salud.

La no presentacion de la muestra producird un impacto negativo en la prestacion de los servicios de salud, ya que la ausencia de estas imposibilita la certeza en la materia
prima que se desea recomendar, lo cual puede acarrear desabastecimiento y compras desconcentradas que no se ajustan a economias de escala.

La muestra del proveedor que resulte adjudicado (contratista), se mantendra en custodia en la Subarea de Investigacion y Evaluacion de Insumos para verificar
homogeneidad en cada ingreso de la mercaderia a la Caja Costarricense de Seguro Social, el resto de las muestras podrén ser retiradas de acuerdo al plazo establecido en el
Articulo 57 del Reglamento a la Ley General de Contratacion Administrativa.
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5. EJECUCION CONTRACTUAL:

5.1. Resultado de andlisis fisico quimico Laboratorio Textil reconocido y acreditado por el ECA (Ente Costarricense de Acreditacion) para la etapa de ejecucion

contractual:

5.2. En cada entrega efectuada por el contratista, la Administracion de la Sub-Area de Control de Calidad del Area Fabrica de Ropa de la Caja Costarricense de Seguro
Social coordinara con el adjudicatario para extraer la muestra que sera enviada al Laboratorio Textil reconocido y acreditado por el ECA (Ente Costarricense de
Acreditacion) para su analisis correspondiente (Punto No.1 Descripcion), Cuando la Sub-Area de Control de Calidad del Area Fabrica de Ropa de la Caja
Costarricense de Seguro Social cuente con dicho Analisis, procedera a emitir el criterio técnico del ingreso a la Regencia Textil de esa Area.

5.3. El resultado de la inspeccion de calidad fisica por parte de la Sub-Area de Control de Calidad del Area Fabrica de Ropa de la Caja Costarricense de Seguro Social
para la etapa de ejecucion contractual: En cada entrega efectuada por el contratista, la Sub-Area de Control de Calidad del Area Fabrica de Ropa de la Caja
Costarricense de Seguro Social emitira el resultado de la inspeccion de calidad fisica en cumplimiento de los siguientes puntos:

5.3.1. Ancho de la tela desigual

5.3.2. Orillos disparejos, desalineados, desgarrados y/o defectuoso
5.3.3. Agujeros o huecos.

5.3.4. Tela sucia, con manchas o mojada.

5.3.5. Olor desagradable o irritante.
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5.3.6. Residuos de cualquier producto quimico utilizado en el proceso de fabricacién de la tela, que afecte la salud del usuario, la presentacién y/o el uso al que esta
destinado el producto.
5.3.7. Arrugas o pliegues.

Efectos de recuperacién en las dimensiones, debidas a una tension excesiva en el enrollado. Esta tensiéon debe ser solamente la necesaria para mantenerla
enrollada correctamente, en el tubo

6. Presentacion de la tela: En rollos de 50 metros lineales, arrollada en tubo con un didmetro interno no menor a 3 centimetros; que permita insertar un tubo metélico para
desarrollarla. Estos rollos deben ser continuos, con un maximo de 5% del total de los rollos con 1 empate por rollo. Si el orillo de la tela presenta flecos o barbas se
aceptara con una longitud maxima de 2 mm. Si la tela solicitada tiene un ancho de 156 cm, debera de venir extendida a su ancho y si la misma tiene un ancho de 233cm
deberd de venir doblada a la mitad.

7. Empaque primario: Cada rollo recubierto con bolsa plastica transparente, que garantice la proteccion de la tela. Estos debidamente identificados con dos etiquetas; una a
cada extremo del rollo, en lugar visible, que contengan la siguiente informacién en idioma espafiol, letra imprenta, legible y sin alteraciones, informacion de cada etiqueta:
NUmero de concurso, codigo y nombre del articulo, metraje, nimero de pieza, casa fabricante, numero del lote y fecha de fabricacion.

8. Ademas de lo anterior en la ejecucidn contractual se adjunta “Protocolo para la valoracién de materia prima, insumos y prendas de ropa Hospitalaria utilizado por
la caja costarricense de seguro social.
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